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Protokol o zkousce éislo:  3469/0/Ex/24

vzorek vyskyt azbestu

Projekty CZ, s.r.o. »Dostavba sportovné

Zakaznik: ul. Hradisté 96/8 Oznaceni vzorku: rekreatniho aresl
400 01 usti nad Labem u
Petynka, Praha 6"
Datum odbéru vzorku: - Evidenéni &islo vzorku: 3469/0/Ex/24
Datum p¥ijmu vzorku: 13.12. 2024 Cislo odbérového protokolu: -
Datum ukonceni analyz: 23.12.2024 Odbér proved}: zdkaznik

Misto provedeni zkousek: ALS CR, s.r.o. Na Harfé 336/9, Praha 9 - Vysocany, 190 00

Index: A —zkouska v rozsahu akreditace, N —zkouska mimo rozsah akreditace, EP — vysledky zajistény prostiednictvim akreditovaného externiho poskytovatele.
Vysledky zkousek uvedené v protokolu se tykaji pouze vzorkd uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol o zkoudce nesmi byt bez
pisemného souhlasu Laboratof Usti nad Labem — DLU reprodukovan jinak nez cely. Uvadénd rozsifend nejistota méfeni se uvadi jako kombinovana standardni
nejistota méfeni vynasobend koeficientem pokryti k = [2] tak, Ze pravdépodobnost pokryti odpovida pfiblizné [95] %. Nejistoty méfeni se pro Géely posuzovani
shody nezohledriuji. Uvedend nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovéni. Zplsob vypoétu parametr uvedenych jako suma je k dispozici na vyzadani v laboratofi.
Pokud je na protokolu o zkousce v ¢asti "Odbér proved!:" uvedeno ,Zdkaznik”, pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, tak jak byl pfijat do laboratofe. Data
poskytnutd zakaznikem jsou v protokolu identifikovana indexem ,,2“.

Prehled pouzitych metod

S-ASB-SEM

CZ_SOP_DO06_02_048 (I1SO 22262-1, VDI 3866 ¢ast 5, DM06/09/94 GU n° 288 10/12/1994 All. 1 Met. B — kvalitativni stanoveni)
Kvalitativni stanoveni azbestovych vldken skenovacim elektronovym mikroskopem s EDS detektorem. "Ne" znamend, Ze zadny typ
azbestu nebyl! detekovdn. "Anc" znamend, Ze néktery typ azbestu byl detekovdn. Limit detekce je 0.1 % hm.
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Protokol o zkousce éislo:  3469/0/Ex/24
Vysledky zkousek:
Oznaceni vzorku: vzorek vyskyt azbestu , Dostavba sportovné rekrea¢niho aredlu Petynka, Praha 6“
Matrice: stavebni material
Parametr Vysledek Nejlstota’ Jednotky PouZitd metoda Index
stanoveni
Azbest ANO* - - S-ASB-SEM EP
Aktinolit nedetekovan - - S-ASB-SEM EP
Amozit nedetekovan - - S-ASB-SEM EP
Antofylit nedetekovan - - S-ASB-SEM EP
Krokydolit detekovan - - S-ASB-SEM EP
Chryzotil detekovan - - S-ASB-SEM EP
Tremolit nedetekovan - - S-ASB-SEM EP
*Poznamka »~ANO” znamenad, Ze ve vzorku byl detekovan néktery z typ( azbestu (aktinolit, amosit, anthofylit,

chryzotil, krokydolit, tremolit), ,NE“ znamena, Ze Zadny z typl azbestu nebyl ve vzorku detekovan.

Schvalil: vedouci zkuSebni laboratofe ~ Mgr. Karel Sottner )
se srd!em Diglg 73 ,
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10 Usti nad Labem

Konec protokolu
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