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1. ZADANI

Zadani stavebné technického prazkumu vyplyva z cenové nabidky ze dne 26.3.2012 a z objednavky
ze dne 28.3.2012 (zakézkové ¢. 3156/2011) a z dalSich upiesnéni prazkumu.

Cilem prizkumu je zgjisténi a doplnéni podkladt pro zpracovani projektové dokumentace
rekonstrukce objektu. Zeména se jedna o zajisténi informaci o skladbach konstrukci a zjisteni
pripadnych poruch konstrukci.

Cilem prizkumnych praci je zeména :
ziskani informaci skladbé a pevnosti nosnych zdi
zjisteni pripadnych poruch vybranych konstrukci
zjisteni vihkosti v konstrukcich

prohlidka vSech pristupnych prvki krovu se zietelem na eventualni vyskyt vadnych nebo
poskozenych prvki

sondy do dievénych stropii pro zjisténi technického stavu trdmua, dimenzi a piipadnych
oslabeni

vizudlni posouzeni direvénych prvki z hlediska piitomnosti Skidcta

Soudésti STP neni zaméieni konstrukci domu.

2. METODY PRUZKUMU

Stavebné technické posouzeni bylo provedeno na zakladg :

- vizudni prohlidky stavebnich konstrukci

- provedeni sond do stén,

- zmefeni geometrickych charakteristik vybranych prvku.

- meteni vihkosti zdiva digitalnim indikatorem vihkosti GMI 15

- gravimetrického stanoveni vihkosti zdiva na odebranych vzorcich

Zkousky pevnosti zahrnuji zkoudky zdiva a jgich vyhodnoceni podle CSN 73 0038 (zrusend) a podie
CSN 1S0 13822.

Nedestruktivni zkousky pevnosti zdiva byly provedeny za Ucasti ZkuSebni laboratore MCT spal.
Sr.0.

3. PODKLADY

11/ Vykresy padorysi ve formatu DWG
2/ Pozadavky objednatel e zastoupeného ing Karlem Janochem
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/3] Stavebné historicky prizkum vypracovany Mgr. Ladislavem Valtrem v prosinci 2011.

14/ PouZité CSN :

CSN 73 0038:1986 Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci
pri piestavbach (zrusend)

CSN ISO 13822:2005  Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci

CSN EN 1990:2004 Eurokdd : Zasady navrhovéni konstrukci

CSN 73 1101:1980 Navrhovani zdénych konstrukci (zruSend)

CSN EN 1996-1-1:2007 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cést 1-1: Obecna
pravidla pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce.

CSN EN 14630:2008  Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci —
ZKkuSebni metody — Stanoveni hloubky zasaZeni karbonataci
v zatvrdlém betonu pomoci fenolftaleinové metody

4. DOKUMENTACE PROVEDENYCH SOND

Popis provedenych sond je v priloze 1. Mista sond jsou vyznacena v padorysech v priloze 2.
V priloze 3 jsou zékresy konstrukci v provedenych sondach a zamétreni vybranych nosnych stén.

V ptiloze 4 jsou uvedeny vysledky zkouSek pevnosti zdicich prvki a malty Spi¢akovym tvrdomerem
av pripadé kamenného zdiva také Schmidtovym sklerometrem.

Méieni pevnosti betonu je dokumentovano v piiloze 5.

Fotograficka dokumentace sond a konstrukci je v priloze 6.

5. POPISKONSTRUKCIi DOMU

Zpréava o stavebné historickém priizkumu /3/ obsahuje nasledujici popis objektu :

Obytné ¢étyipatrova budova s vestavbou do podkrovi v kiidle pii Devické ulici, podsklepena pod
celym padorysem. Nosné zdivo suterénu cihelné, zaklady cihené. Nad suterénem a piizemim cihelné
klenby, i chodby a schodist’'ové podesty zaklenuté. Kéta chodniku u vstupu 226,78 m, kéta piizemi
227,06 m, kéta prvniho suterénu 223,48 m. Suterén vyuzit pro sklepy ngjemnika.

Interiéry sklepnich prostor jsou zaklenuty segmentovymi klenbami (12 poli) prostor pii narozi je
zaklenut zrcadlovou klenbou (toto byl zjisténo podle historickych plani domu; sklepy byly v dobé
prazkumu ¢astecné nepiistupné). Klenby suterénu nebyly zpracovany v inventari prvka jako klenby
piizemi. Vnitini dispozice ve sklepé je dvoutraktova; v kiidlech jsou trakty oddéleny nosnymi
stiednimi zdmi.

Prizemi je zaklenuto téméf v celém pudorysu zrcadlovymi klenbami s vyjimkou prostor pii vstupni
chodbé z Dejvicke ulice. Pod pavlatemi jsou rovnéz v polich mezi traverzami zéklenky. V piizemi a
v patrech je dispozice rovnéz dvoutraktova, v podkrovi je krom puadniho prostoru (kiidlu pri ul.
Bubenetskd), spolecna pradelna, a mensi byt orientovany do dvora (kiidlu pri ul. Dgvicka). Patra
jsou pristupna po primych ramenech schodisté s mezipodestami. Priceli do Dgvické ma osm os,
v prizemi jsou pri krajnich osach vstupy do prodgen a hlavni vstup je na ¢tvrté ose od naroZi.
Priceli do Bubenetské je sedmi 0sé a jsou na ném pouze okna. Ob¢ pracdi maji na krajnich oséch
mirné vystouplé rizality, horizontalné jsou ¢lenéna v patrech kordonovymi fimsami s hladkymi pasy
pod okny (svyjimkou posledniho patra). Z horizontalnich prvka dominuje masivni vystoupla
deskova fimsa. NarozZi je zaoblené a prerusuje kordonove fimsy pii horizontalnich pasech. Plochy
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praceli v prizemi jsou hladké a nad Urovni terénu predstupuje sokl. Soklové partie jsou provedeny
v tvrdé kameninové omitce a omitky ve vySSich patrech jsou pravdépodobné polotvrdé, uslechtilé
(povrch je kryt nevhodnou novodobou Upravou). Strecha je sedlovd, prostor podkrovi je rozdélen
stiedni delici prickou. Konstrukce krovu je vaznicova se stiedni a dvéma bocnimi vaznicemi. Dievo
je fezané, tesaiské spoje jsou doplnény ocelovymi svorniky. Krytina je pdlena taSkova (bobrovky,
poloZené na dvojité lat’ovani).

Do plochy dvora vybih& zapadnim smérem piizemni pristavba (nepravidelny sedmithenik). Pristup
do pristavby je zkiidla pii Bubenetské z prostor byvalych kancdéri zaloZzny. V ose vstupu je
dvoukiidié okno, pristavba ma rovnéz horni osvétleni plochou sklobetonovou konstrukci krytou
sedlovym zastieSenim provedenym v ocdi. V interiéru se nezachovaly Zadné detaily; ptvodné
prostor slouZil jako reprezentativni zasedaci sin zalozny.

Podle stavebné historického prazkumu /3/ mél dam, postaveny na konci 19. stoleti, pouze 3
nadzemni podlazi. Od té doby prodélal fadu zmén a prestaveb. Zésadni prestavba a nastavba byla
provedena dle plana z roku 1928, kdy byla provedena nastavba dalSich dvou podlazi. Nastavba ale

provedeno zesileni zékladového pilite.

Stavebné historicky prizkum déle uvadi : ,, Béhem vystavby nedaleké stanice metra a zajistéi vlivem
blizké kolgové dopravy doSlo postupné k vaZznému naruSeni statiky domu, tehdesi prizkumy byly
vyvolany stiznostmi ngjemniki na stéle cetngji se objevujici praskliny v interiérech i na pracdi.
Tento stav naruSeni statiky pietrvava dodnes, dim byl v dobé stavebné historického prazkumu
s vyjimkou jednoho obchodu v piizemi zcela vyklizen.*

Pro nosné konstrukce objektu bylo pouZzity :
- svislékonstrukce domu jsou masivni, zdéné z plnych cihdl,
- stropni konstrukce nad suterénem a prizemim z cihelnych kleneb,

- stropni konstrukce ve vySSich podlazich : drevéné tramové stropy

6. PEVNOSTNI CHARAKTERISTIKY ZDIVA

Kvalita zdiva byla stanovena podle zrusené CSN 73 0038 a podie CSN 1SO 13822, piiloha NF
sohledemna:

nedestruktivni zkousky pevnosti kusového staviva a malty
kontroly kvality cihd
zatideni zdiva

technicky stav zdiva : zptisob a kvalita zdéni, promageni, vazba, tloust’ka spar apod.

Vysledkem prizkumu je doporuceni pro hodnoty vypoctové pevnosti zdiva v tlaku a soucinitele
pietvarnosti zdiva a (pro navrhovani podle CSN 73 1101), resp. charakteristické pevnosti zdiva
v tlaku f, a doporuceni pro soucinitele Guy, Gme: Gna, @ Gnas (Pro navrhovani podie CSN EN 1996-1-
1).

Pevnostni charakteristiky zdiva byly zjistovany po odstranéni omitek. Charakteristiky byly zjistény
na zakladé nedestruktivnich zkouSek kusového staviva (cihel popi. kamene) a malty (v hloubce spary
cca 10 mm za licem kusového staviva).
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Pevnost malty byla zjist'ovana pomoci Spicékového tvrdoméru na zakladé vztahi odvozenych
Zpracovatelem prazkumu.

Vysledky nedestruktivnich zkousek pevnosti kusového staviva a malty jsou uvedeny v piiloze 4.

6.1 Charakteristiky zdiva podle CSN 73 1101

Na zékladé vysledki nedestruktivnich zkousek byly podie CSN 73 0038 odvozeny charakteristiky
zdiva. Vypoctove pevnosti zdiva v tlaku a soucinitelé pretvarnosti a jsou uvedeny v tabulce 1.

Vypoctova pevnost zdiva Ry je stanovena ze vztahu (14) CSN 73 0038

R, =1,6 Jndm g

mm

ms ,d

Soucinitelé ve vztahu (14) CSN 73 0038 :

gn S 110

Omm > 1,6.

gm S 110

Pro odvozeni vypoctové pevnosti byly pouZity tyto hodnoty soucinitelti:

gn =10

Om =10

Onm bylo pouZito v rozmezi hodnot 1,6 az 1,8 s ohledem na zjisténou vihkost zdiva.

TABULKA 1: CHARAKTERISTIKY ZDIVA PODLE €SN 731101

OZNAC DRUH PEVNOST |PEVNOST| ODVOZ. | VYPOCT.| SOUCIN.
MISTA ZDIVA KUSO- MALTY |PEVNOST | PEVNOST | PRETVAR.
VEHO ZDIVA ZDIVA ZDIVA a
STAVIVA V TLAKU | V TLAKU
I:zms,d I:zd
IMPal IMPal IMPal IMPal
PZ 1 Cihdné zdivo 11,7 <04 0,7 0,6 300
PZ 2 Smigené zdivo 13,6 <04 0,7 0,6 300
PZ 3 Smigené zdivo 21,1 <04 1 0,9 300
PZ 4 Smigené zdivo 9,4 <04 0,6 0,5 300
PZ5 Cihdné zdivo 78 <04 0,5 0,5 300
PZ 6 Cihdné zdivo 19,2 <04 1 0,9 300
PZ 7 Cihdné zdivo 13,2 <04 0,7 0,7 300
PZ 8 Cihdné zdivo 14,1 <04 0,8 0,8 300
6.2 Charakteristiky zdiva podle CSN EN 1996-1-1
Stavebné technicky prdzkum domu Dejvicka 4, Praha 6 Stranka 6/13



mailto:info@mct-rr.cz

MCT-RR spol. s r.0., Prazska 16, 102 21 Praha 10 - Hostivaf, CR, e-mail : info@mct-rr.cz

Na zéklade vysledki nedestruktivnich zkousek byly podle CSN 1SO 13822, priloha NF odvozeny
charakteristiky zdiva. Charakteristické pevnosti zdiva v tlaku a soucinitelé pro odvozeni navrhové
pevnosti v tlaku jsou uvedeny v tabulce 2. Navrhova hodnota pevnosti zdiva v tlaku je odvozena

v tabulce 3.

Charakteristicka pevnost zdiva fy je stanovena ze vztahu (NF.1), pilohy NF, CSN 1SO 13822 :

f=Kf*f/

kde f. je charakteristicka pevnost v tlaku v N/mm? pro zdivo s vyplnénymi loznymi sparami

K

fy
f

m

o

B

konstanta zavisld na druhu zdiva a skuping zdicich prvka
(viz tabulka 3.1, CSN EN 1996-1-1);

normalizovand pramsrna pevnost v tlaku zdicich prvka v N/mm?;

primérna pevnost malty v tlaku v N/mnv, uvaZuje se ngvyse mensi z hodnot 2f,

nebo 20 MPa. U zdiva s lehnkou maltou a u zdiva s tenkymi sparami se ovétuje, zda
malta odpovida minimalni pevnostni tiidé M5;

exponent zavisly na tloust'ce loznych spar a druhu malty, a = 0,65pro nevyztuzené
zdivo s oby¢einou nebo lehkou maltou, a = 0,85pro nevyztuzené
zdivo s maltou pro tenké spary;

exponent zavisly na druhu malty, g = 0,25 pro obyc¢ejnou maltu, g = 0 pro

lehkou maltu a maltu pro tenké spary

TABULKA 2: CHARAKTERISTICKA PEVNOST ZDIVA V TLAKU
PODLE CSN EN 1996-1-1

Oznaceni Druh zdiva Pevnost v tlaku | Pevnost malty Charakteristicka
mista zdicich prvka v tlaku pevnost zdiva v tlaku
fb fm fi
IMPa/ IMPa/ IMPal
PZ 1 Cihelné zdivo 11,7 <04 1,7
PZ 2 SmiSené zdivo 13,6 <04 15
PZ3 Smiené zdivo 21,1 <04 2,0
PZ 4 SmiSené zdivo 9,4 <04 1,4
PZ5 Cihené zdivo 7,8 <04 1,3
PZ 6 Cihené zdivo 19,2 <04 1,9
PZ 7 Cihené zdivo 13,2 <04 1,8
Pz 8 Cihené zdivo 14,1 <04 1,6
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TABULKA 3: ODVOZENi NAVRHOVE PEVNOSTI ZDIVA V TLAKU
PODLE CSN EN 1996-1-1

Oznageni Ot Oz O3 O On Névrhova pevnost
mista zdivav tlaku
fq
I-1 I-1 I-1 I-1 I-/ IMPa/
PZ 1 2 1 1,2 1 2,4 0,7
PZ 2 2 1 1,2 1 2,4 0,6
PZ 3 2 1 1,15 1 2,3 0,9
PZ 4 2 1 1,2 1 2,4 0,6
PZ 5 2 1 1 1 2 0,6
PZ 6 2 1 1,1 1 2,2 0,9
PZ 7 2 1 1 1 2 0,9
PZ 8 2 1 1 1 2 0,8

7. HODNOCENI STAVEBNE TECHNICKEHO STAVU KONSTRUKCi

Hodnoceni konstrukci je provedeno na zakladé provedenych sond a dale metodou vizualni prohlidky.

7.1 Svidé nosné konstrukce zdéné
Nosné stény jsou provedeny z palenych plnych cihd, které jsou pouzity jako vnitini i obvodové.

Pri prohlidce nosnych zdénych konstrukci byla zjisténa fada statickych poruch, tj. vyznamné trhliny
nebo projevy drceni, uvoliiovani malty nebo projevy nerovnomérného sedani. Negvice poruch se
vyskytuje ve 3. NP ave 4. NP, pravdépodobné v dasledku dodateiné nastavby na starsi dvoupatrovy
dam. Néstavba vyznamné pritizila sttedni nosné stény, které poklesly a tim vznikly trhliny
v prickéch, stredni nosné sténé i ve vngjSich obvodovych sténach. Také zpiasob zaloZeni piicek
nastavby na stropni konstrukci neni vhodny. Napiiklad pricka tloustky 200 mm je zalozena na volné
poloZzeném | profilu, takze vnasi vyznamné lokalni zatiZzeni do nosné stény.

Rovnéz v klenbéch v suterénu se vlivem nerovnomérnéno sedani zakladia projevily trhliny, které
dosahuji v nékolika piipadech i 10 mm.

Zaveér :

Nosné zdéné konstrukce objektu vyZaduji staticka opatieni pro sanaci poruch.
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7.2 Pricky, délici konstrukce

Na objektu se vyskytuji zdéné pricky o tloust'ce 100 mm, které byly zaloZeny piimo na stavajici
parketové podlaze — viz sonda S 2. Toto feSeni je ze statického hlediska nevyhovujici. V disledku
deformace stropni konstrukce vznikly v piickach trhliny.

Zavér :

Nevhodné zalozené masivni pri¢ky na trdmovych stropech je tieba odstranit.

7.3 Drevéné konstrukce stropi

Ve v8ech provedenych sondéach byl zastizen trdmovy strop s hornim zaklopem, na kterém je
Skvarovy zasyp. Na padé je zasyp stavebni suti.

Z&klop je v obytnych podlazich prekladovy (prkna jsou kladena ve dvou vrstvach tak, Ze horni
vrstva piekryva spary spodni vrstvy). Na pade je zaklop listovy.

Podhledy stropti v bytovych podlazich jsou neseny rakosniky nezavislymi na nosnych tramech
podiah. Rakosniky maji smér shodny se smérem nosnych trami. Pod podliahou piady nesou
rékosniky pouzity a podhled je pritluceny piimo na stropni tramy.

Podhled stropni konstrukce tvori podbiti s omitkou na rékos.

Stav vodorovnych dievénych konstrukci na pidé je dobry, v bytovych podiaZich byla nalezena mista
napadena dievokaznymi Skidci — viz kapitola 7.6.

Zavéry :

Dimenze nekterych drevénych prvka se nezdaji byt proporcionalni kjegich aktuani funkci
v konstrukci - dievéné nosné konstrukce je tieba staticky posoudit.

7.4 Vlhkost
Vlhkost byla zjistovana digitédinim indikétorem vihkosti GMI 15. Mé&teni byla provadéna:

V mistech, kde byla zjistovana pevnost zdiva, tj. v 1.PPav 1. NP.

V celém 1. PP pro celkovy obraz stavu zdiva z hlediska vihkosti.

Ve 4.NP av 5.NP v mistech, kde byla vihkost patrnd zménou barvy omitek.
V suterénu se vihkost ciheného zdiva pohybuje kolem 10 a2 14 %. Udaje o Zji&ené vihkosti jsou
uvedeny ve vykresech piadorysi v piiloze 2. Pro kontrolu byly v 1.PP byly odebrény vzorky
(oznaceni mist v padorysu : V 1 az V 3), u kterych byla stanovena vihkost gravimetrickou metodou

(vaZenim a suSenim). Stanoveni vihkosti v laboratofi vykézalo dobrou shodu s nedestruktivnim
meétenim indikatorem.
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Tabulka : Porovnani vihkosti stanovenych gravimetricky a nedestr uktivnim méfenim

Oznaceni sondy : Vi1 V2 V3

Material vzorku : Cihla Cihla Cihla
Vihkost stanovena

gravimetricky (% hmot.) : 15,8 4,65 10,2
VIhkost zméfena digitalnim

indikatorem (% hmot.) 13,9 3,5 10,2

Ve 4. NP a 5.NP jsou vihké prevazné vnitini stény. Pricinou zvysené vihkosti je zateceni do svétlika,
které v nastavbé domu byly postaveny pro odvétrani socialnich zafizeni. Dno podliahy svétliki je
v Urovni podlahy 4. NP. Voda stékajici po sténach svétliki zpasobuje zvySenou vihkost.

Pricinou vihkych obvodovych stén je zgména zatékani nefunkenimi nebo nedovienymi okny v dobg,
kdy byl dam vystéhovan. V piipadé vihké stény u sondy S 2 je vysoka vihkost zptisobena zigme
prokorodovanym svodem okapu.

Zavér .

ZvySena vihkost v suterenu je zptasobena chybgjicimi nebo nefunkénimi izolacemi a opatienimi proti
vzlingjici zemni vihkosti. Zatékani svétliky by bylo mozné ieSit zakrytim svétlika (pri zachovéani
jgich odvétravaci funkce).

7.5 Stav betonovych konstrukci z hlediska kar bonatace

V sondach S3 az S5 do Zelezobetonovych konstrukci byl postupné odvrtavan beton a
odebrané vzorky byly analyzovany. Stanoveni hloubky karbonatace betonu bylo provédéno
fenolftaleinovou metodou.

Zjistovani hloubky karbonatace bylo provadéno do hloubky cca 120 az 140 mm, tj. do
poloviny tloustky prvku.

PFi métenich nebyl v Zadné sondé zjistén beton s dostatecnou rezervou akality (indikace
zbarvenim fenolftaleinového roztoku).

Cerstvy beton poskytuje zabudované vyztuZi piirozenou ochranu pred korozi v disledku své
alkalické reakce. Proces, ktery se nazyva karbonataci, je popsan chemickou reakci, pii niz se
vapenaté radikaly rozptylené ve struktuie betonu v&zi s kysli¢nikem uhli¢itym, ¢imz vznikaji
uhli¢itany a klesa pH betonu. Jako kriticky se hodnoti piechod odpovidajici priblizné hodnoté pH
9,0, kdy ocd za pritomnosti koroznich ¢initelt jiZz koroduje. Kriticka Uroven je indikovana
prechodem zbarveni vhodného roztoku, napi. fenolftaleinu.

Zavér :

Je moZné zkonstatovat, Ze Zelezobetonové prvky jsou zkarbonatované (neutralizované) v celém svém
prafezu a vyztuz zabudovana v betonu neni chranéna proti korozi.
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7.6 Vizudni hodnoceni direvénych prvki stropnich konstrukci z hlediska vyskytu Skidca

PFi prizkumu stropi byla v sondé S1 a S2 zjisténa piitomnost dievokaznych skadci. Stav dreva byl
hodnocen pouze vizudné. Vzorky nebyly zkoumény z hlediska identifikace Skadcu.

Sonda S 1 - zhlavi stropniho tramu

Dievo napadené celulosovorni dievokaznou houbou. Rozklad dreva ve stiednim stupni,
konsistence kiehka. Zbarveni dreva Zlutohnédé. Hniloba je zigme starého data, misto sondy je zcela
suché. Ubytek dievni hmoty na profilu ve zhlavi je cca 20%.

Sonda S 2 - zhlavi stropniho tramu

Dievo napadené celulosovorni direvokaznou houbou, pivodcem hnédé destrukéni hniloby.
Rozklad dieva houbou ve vysokém stupni, konsistence kiehka predevSim pro napadeni hmyzem.
Hojny vyskyt poZerovych chodeb svyletovymi otvory tesarika krovového. Zbarveni dieva
hnédorezavé. Ubytek dievni hmoty na profilu okoli zhlavi je cca 80%.

Hniloba starého data, tréam byl jiZ v minulosti vyztuZen drevénou prilozkou, avsak zigmé bez sanace
napadeného dieva. Sanacni postupy musi spocivat v odstranéni veSkerého hnilobou napadeného
dieva. Tento postup mize znamenat die plosnénho stupné napadeni a profilu - osekani, obrouseni,
odiiznuti hnilobou napadené ¢asti dieva az po vymenu celého prvku Dale musi nasledovat specialni
chemické oSetieni ¢asti zdravého tramu, kapes ve zdivu atp. AZ poté nasleduje statické zpevnéni
tramu.  Je pravdépodobné, Ze napadeni dreva je v aktivnim stavu, nebot’ zdivo v misté sondy je
dlouhodobg vihké.

Zavér :
Sonda S 1 byla provedena v misté stropni konstrukce pady pavodni nizsi ¢ésti domu z roku 1887.
V tomto misté neni Zadneé zjevné poskozeni stény nebo jiny diivod pro zvySeny vyskyt vihkosti.
Sonda S2 je ve stropni konstrukci nastavby domu zroku 1928. V misté je zvySeny vyskyt
vlihkosti v disledku zatékani netésnych okapnich svodi. Zatékani se zigm¢ opakuje. Prvek byl
vyztuZen jedté pied provedenim stavajicich podiah, protoze na misté nebyly patrny Zadné stopy po
dodatecné opravé. Nelze odhadnout, zda vyskyt Skudct dieva souvisi se zatékani poSkozenym
svodem, nebo zda poskozeni vzniklo z jinych davodi. V tom piipadé je moZné, Ze jsou napadeny i
dalSi direvéné prvky.

7.7 Vizudni hodnoceni stavu krovu s ohledem na zjisténi pritomnosti Skiadci

Cdy krov je opatien starym protipoZzarnim natérem nartaZovélé barvy z obdobi 2. sv. valky. Tento
natér se castené odlupuje, avSak v misté, kde pevné ulpél na podkladu, se projevuje jeho
hygroskaopic¢nost.

Vlastni kontrola stavu dieva krovu byla provedena vizuedné u kazdého prvku v krovu. V piipadé
zmény barvy a nebo povrchu dieva byl proveden zkuSebni vrt vrtdkem o praiméru 6 mm. Bylo
nalezeno pouze jedno misto, kde je v dusledku vihkosti degradovan dievény prvek dievokaznymi
Skadci. Jedné se o styk krokve s pozednici — misto je ozna¢eno v padorysu jako sonda K 1. Vrtanim
bylo zjisteno, Ze je napaden pouze povrch abou prvki, ato do hloubky cca 10 mm.

Dale byla nalezena jedna stiedni lat’, u které je vlivem vihkosti degradovan povrch do hloubky cca 10
mm. Poskozend stiedni lat’ je piimo na poskozené krokvi asi 1,6 m vysoko.

Zé&dné jiné napadeni drevokaznymi Skadci nebylo v konstrukci krovu nalezeno.
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Cdy krov je poufit z jiné rozebrané stavby — pravdépodobné ze stiechy téhoz domu pied nastavbou.
Na jednotlivych prvcich jsou vidét staré zadlaby. Néktera oslabend mista jsou zesilena pritlu¢enymi
prkénky. Sloupky stojici vedle stén vestavby jsou Sikmé jgich horni ¢ast je o cca 100 mm
priklonéna ke sténdm. Nelze zjistit, nakolik byl toto pavodni zamér, avSak Sikmé vzpéry umisténi ve
smeéru priklonéni jsou uvolnéné.

- poruchy
- vihkost
- problémy zdi a pricek

9. PODPIS

Praha 12.04.2012 Vypracoval :  Ing. lvan Rehor

razitko
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STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM DOMU

Dejvicka 4, Praha 6 - Dejvice

PRiILOHA 1—POPIS SOND
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Oznaé. Popisprvku sesondou : Umisténi sondy
sondy :
Sonda  Sondy pro zji&eni vihkosti. V mistech byly Sondy v 1. PP v nosnych
V 1la?z odebrany vzorky, u kterych bylav laboratoti cihelnych sténéach
V 3  zmetenavlhkost gravimetrickou metodou. Tyto
sondy byly provedeny pro kontrolu vysedka
zjisténych digitalnim indikatorem vihkosti GMI 15
Sondy  Sondy pro zji&éni vihkosti zjigténe digitalnim Sondy byly provedeny ve
bez  indikdtorem vihkosti GMI 15. Vydedky m&teni v&ech podlazich vyjmave
oznxe- jsou uvedeny ¢iselnou hodnotou jako vihkost 2. NP.
ni v daném misté. Zapsany jsou primo do
vykresi padorysi.
Sonda Tram o Sitce 500 mm avysce 270 mmjetvoren2  Stropni trdm vynasgjici
T1  profily | 200 uloZenymi u kraje trdmu. Prostor podestu a schodi&t¢ nad
mezi | profily je zalit betonem. Jeho pevnost byla 1. NP.
meéirena Schmidtovym sklerometrem a pokrocuje
mefici rozsah pristroje — viz priloha 5. Z vngjsi
strany jsou nosniky obezdény ulomky cihel. Pri
meéieni karbonatace nebyl nezkarbonatovany beton
nalezen.
Sonda Tramjetvoren 1 profilem| 200. Z vn¢jsi strany je  Stropni trdm vynasgjici
T2  nosnik obezdény ulomky cihel. podestu a schodisté nad
2. NP.
Sonda  Zelezobetonovy tram o Sitce 265 mmavysce 360 Stropni tram vynégjici
T3  mmjevyztuZzen 5 profily hladké vyztuze priméru  podestu a schodi&té nad
20 mm. Vyztuz je nesprévné uloZena, pruty jsou 3. NP.
blizko sebe a pod vyztuZi je beton porovity, Spatné
zhutnény. Kryti vyztuZe je nedostatecné, pohybuje
se od 13 mm do 22 mm. Pevnost betonu byla
meiena Schmidtovym sklerometrem aje velmi
mald— viz ptiloha 5. Pi zjis&’ovani karbonatace
nebyl do hloubky 120 mm nalezen
nezkarbonatovany beton.
Sonda  Zelezobetonovy tram o Sitce 220 mmavy3ce 190  Stropni tram vynégjici
T4  mmjevyztuZzen 5 profily hladké vyztuze priméru  podestu a schodi&té nad

20 mm. Vyztuz je nesprévné uloZena, pruty jsou
blizko sebe, pod vyztuZi je beton Spatné zhutnény.
Kryti vyztuze se pohybuje v rozmezi od 22 mm do
35 mm. Pevnost betonu byla métena Schmidtovym
sklerometrem- viz piiloha 5. Pi zjigovani
karbonatace nebyl do hloubky 120 mm
nezkarbonatovany beton nalezen .
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Sonda
T5

Sondy
PZ1az
PZ 6

Sondy
PZ7a
PZ 8

Sonda
S1

Sonda
S2

Sonda
S3

Sonda
S4

Zelezobetonovy tram o Sitce 210 mm a vy3ce 280
mm je vyztuZen 5 profily hladké vyztuze praméru
20 mm. Kryti vyztuZe je nedostatecné, pohybuje se
od 10 mm do 22 mm. Pevnost betonu- viz ptiloha
5. P¥i zjisfovani karbonatace nebyl do hloubky 140
mm nezkarbonatovany beton nalezen.

Sondy pro zjidteéni pevnosti zdiva. V misté kazdé
sondy bylatéZ me¢rena vihkost zdiva. Vydedky
jsou uvedeny v piiloze 4 véetné presného umisténi
jednotlivych sond.

Sondy pro zjidteéni pevnosti zdiva. V misté kazdé
sondy bylatéZ meérena vihkost zdiva. Vydedky
jsou uvedeny v piiloze 4 véetné presného umisténi
jednotlivych sond.

Sonda popisuje skladbu stropni konstrukce
direvéného tramového stropu. SloZeni véetné
rozmera je uvedeno v priloze 3. Stropni tram
zastizeny v sondé mé zhlavi napadené
dievokaznymi Skadci — blize v ¢asti 7.6 —
hodnoceni stavu dievénych prvka.

Sonda popisuje skladbu stropni konstrukce
direvéného tramového stropu. SloZeni véetné
rozmera je uvedeno v priloze 3. Stropni tram
zagtizeny v sondé je napadeny direvokaznymi
&udci — blize v ¢asti 7.6 — hodnoceni stavu
dievénych prvki.. Zdéna prickatl. 100 mm je
zalozena piimo na podlaze na parketach. Jgji véha
spociva na poskozeném jiz diive opravovaném
tramu

Sonda popisuje skladbu stropni konstrukce
direvéného tramového stropu. SloZeni véetné
rozmeéra je uvedeno v piiloze 3. Zdéna pricka

tl. 200 mm kolmé na stiedni zed’ je zaloZzena na
vlozeném profilu | 280. Cela véha pricky v tomto
a (pravdépodobne i ve vySSim podlazi) je
prenaSena do obvodove a stiedni nosné stény
pouze bodové v misté uloZeni | profilu bez
rozneseni.

Sonda popisuje skladbu stropni konstrukce
direvéného tramového stropu. SloZeni véetné
rozmera je uvedeno v piiloze 3. V misté sondy
nebylo zjisténo Zadné napadeni dievokaznymi
Skudci. Stropni tramy v sondé maji razné roztece.
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Stropni tram vynasgjici
podestu a schodist¢ nad
5. NP.

Sondy jsou umistény
Vv suterenu — viz piiloha
2ad.

Sondy jsou umistény v
1. NP —viz ptiloha2 a 4.

Sonda do stropu je
umisténa u obvodove
stény smérem do
Dejvické ulice ve 3. NP
v pavodni ¢asti domu.

Sonda do stropu je
umisténa u obvodové
stény smérem do
Bubenecské ulice ve 4.
NP (v nastavbé domu).

Sonda do stropu je
umisténa u stredni nosné
stény rovnobézné

s Bubenecskou ulici ve 4.
NP (v nastavbé domu). Je
ve steiné mistnosti jako
sonda S 2.

Sonda do podlahy pady
je umisténa v obvodové
sténé smérem do
Bubenexské ulice.
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Sonda Sonda popisuje skladbu stropni konstrukce
S5  difevéného trdmového stropu. SloZeni véetné
rozmera je uvedeno v piiloze 3. V misté sondy
nebylo zjisténo Zadné napadeni dievokaznymi
&audci. Stropni trdm v sondé je uloZen pouze 70
mm do obvodové stény — viz priloha 3, sonda S 5-
pricny fez.
Sonda  Sonda pro zjisténi rozsahu napadeni dieva
K1  drevokaznymi skidci byla provedena vyvrtem o
prameéru 6 mm. Vysdedek je uveden v ¢asti 7.7 —
hodnoceni stavu dievénych prvka.
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Sonda do podlahy pady
je umisténa v obvodové
sténé smérem do
Dejvické ulice.

Sonda do krokve v misté
styku s pozednici v misté
napadeni dievokaznymi
skudci.
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STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM DOMU

Dejvicka 4, Praha 6 - Dejvice

PRiLOHA 2 —-PUDORYSY SUMISTENIM SOND

A SVYZNACENIM VLHKOSTI ZDIVA
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STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM DOMU

Dejvicka 4, Praha 6 - Dejvice

PRiILOHA 3—SCHEMATA KONSTRUKCIi V SONDACH
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SONDA S$1
3.N.P. - fez tramovym stropem

1100
OSSO RO SO PO S DSOS IS S0
VS0 0-0:0:050:0.050:0:0:0.0.0:050,:0:0. 0.1
2 2
0}, 130 130

— PVC

— Drevotfiska 22mm

— Palubky 28mm

— Skvarovy nasyp 100mm

— Prekladany zaklop 2x29mm

— Dutina 290mm

— Podbiti

— Omitka na rakos

SONDA S1-REZ TRAMOVYM STROPEM VE 3. NP

Nosny tram je ve zhlavi napaden difevokaznymi Skidci. Zaklop je také napaden dievokaznymi
Skudci.
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SONDA S2

Rez tramovym stropem
100
940 Pricka
o
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125x170

— Parkety 25mm

— Palubky 24mm

— Skvarovy nasyp  145mm

— Pfekladany zaklop 2x25mm

— Dutina 260mm

— Podbiti

— Omitka na rakos

SONDA S2 —-REZ TRAMOVYM STROPEM VE 4. NP
Piimo na parketové podlaze je zaloZena zdéna pricka. Tato pricka je praskla

Nosny trdm pod pri¢kou je znaéné napadeny dievokaznymi Skadci, jiZz diive byl zesilovan
priloZkou.
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— Dutina

— Prekladany zaklop 2x25mm

285mm

SONDA S3
Rez tramovym stropem
200
P Eka
St e
880
/ [T
C \
150x150 \ 190x250
— Parkety 25mm
— Palubky 24mm
— Skvarovy nasyp  150mm

— Podbiti
— Omitka na rakos

SONDA S3-REZ TRAMOVYM STROPEM VE 4. NP

Zdéna mezibytova pricka o tloust’ce 200 mm je zalozena na stojicim profilu | 280.
Pric¢ka je popraskana.

Priloha 3 — Stavebné technicky prdzkum domu Dejvicka 4, Praha 6 Stranka 4


mailto:info@mct-rr.cz

MCT-RR spol. s r.0., Prazska 16, 102 21 Praha 10 - Hostivaf, CR, e-mail : info@mct-rr.cz

- B 1 80)(24 5 SON DA S4
| SN Puda - vychodni strana
N
B 245
N — Padovky 35mm
’ — Malta 35mm
N — Stavebni sut 50mm
) — Zaklop, laté pfes spary 25mm
| — Dutina 245mm
] — Podbiti
- — Omitka na rakos
180x245
N 180245
120

SONDA $4—-REZ TRAMOVYM STROPEM NA PUDE

Vzdalenost mezi tramy se zna¢né |isi.
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SONDA S5
Podélny fez
5 [ \ |
180 | 830
\ 195255
— Dlazba
Pudovky 35mm
— Maltové loZe 20 - 30mm
— Nasyp stavebni sut 30 - 40mm
— Zaklop, laté pfes spary  26mm
— Dutina 255mm
— Podbiti

— Omitka na rakos

SONDA S5—-REZ TRAMOVYM STROPEM NA PUDE — PODELNY REZ
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SONDA S5

vIrv I v
Pricny fez
Krokev 135x160
" Pozednice 155x155
@
o [ [ [ [ [
i V. X s
Stropni tram 195x255
I
70

— Dlazba
— Pudovky 35mm
— Maltové loze 20 - 30mm

— Nasyp stavebni sut 30 -40mm
— Zaklop, laté prfes spary  26mm
— Stropni tram 255mm
— Podbiti

— Omitka na rakos

SONDA S5-REZ TRAMOVYM STROPEM NA PUDE — PRICNY REZ

Stropni tréam je uloZen na obvodoveé sténé pouze v délce 70 mm.

Priloha 3 — Stavebné technicky prdzkum domu Dejvicka 4, Praha 6 Stranka 7


mailto:info@mct-rr.cz

MCT-RR spol. s r.0., Prazska 16, 102 21 Praha 10 - Hostivaf, CR, e-mail : info@mct-rr.cz

STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM DOMU

Dejvicka 4, Praha 6 - Dejvice

PRILOHA 4 -VYSLEDKY MERENIi PEVNOSTI STAVEBNICH MATERIALU
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Vysledky méieni pomoci Spi¢akoveého tvrdoméru

STANOVENI PEVNOSTI V TLAKU ZDIVA

METODOU SPICAKOVEHO TVRDOMERU

OBJEKT : Dejvicka 4, Praha 6
MISTO MERENI : Zdivo v suterenu
DATUM : 442012
OZNACENI UDAJ/POC.UDERU PEVNOST POZNAMKA
MERENEHO MISTA TVRDOMERU V TLAKU [MPa]
PZ1 5 S1/1 14,9 cihelné zdivo
suteren 2 s1M1 14,9 z pinych cihel
4 g1 11,4
Obvodova sténa 3 511 6,3 vinké
smérem do dvora 4 311 11,4 (vihkost cca 13%)
vedle schodl 4 11 11,4
Primér 11,7
cca 1 m nad schody <1 5172 <04 vapenna malta
<1 51/2 <04
<1 31/2 <04
<1 51/2 <04
<1 51/2 <04
<1 51/2 <04
Pramér <04
PL2 4 S1/1 11,4 smisené zdivo
suteren 6 511 17,7 Z pinych cihel
5 511 14,9 a opuky
Stiedni podélna 5 311 14,9 vinké
sténa (rovnobéZna 4 s11 11,4 (vihkost cca 12%)
5 Dejvickou ul) 4 511 11,4
vievo Pramér 13,6
0,3 m nad zemi <1 51/2 <04 vapenna malta
<1 51/2 <04
<1 1/2 <04
<1 51/2 <04
<1 51/2 <04
<1 31/2 <04
Prameér <04
PLJ 8 S1/1 222 smisene zdivo
suteren 9 511 2472 z pinych cihel
6 s1M1 17,7 a opuky
Stiedni podélna 7 g1 201 vinké
sténa (rovnobézna 3 s11 222 (vihkost cca 10%)
5 Dejvickou ul) 7 511 201
Uprostred Prumer 211
0,3 m nad zemi <1 5172 <04 vapenna malta
<1 51/2 <04
<1 51/2 <04
<1 31/2 <04
<1 51/2 <04
<1 51/2 <04
Prameér <04

POZNAMKA -

Podle CSN 73 1373 jsou pevnosti odvozené pomoci obecného

kalibracniho vztahu stanoveny "s nezarucenou presnosti”
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Pokratovani:
OZNACENI UDAJ/POC.UDERU PEVNOST POZNAMKA
MERENEHO MISTA TVRDOMERU WV TLAKU [MPa]
PL4 3 31/1 6.3 smisené zdivo
suteren 4 1M 11,4 z pinych cihel
3 511 6,3 a opuky
Stredni podélna 5 511 149 vihké
sténa (rovnobézna 4 511 11,4 (vihkost cca 12%)
s Dejvickou ul) 3 1M 6,3
\pravo Pramér 94
0,5 m nad zemi <1 5172 <04 vapenna malta
<1 §1/2 <04
<1 §1/2 <04
<1 §1/2 <04
<1 §1/2 <04
<1 51/2 <04
Pramér <04
PLO 25 311 1,8 cihelné zdivo
suteren 3 511 6,3 Z pinych cihel
4 11 11,4
Stiedni podélna 3 511 6,3 suché
sténa (rovnob&Zna 5 511 14,9 (vihkost cca 3,5%)
s Bubenetskou ul) 3 s1M1 6.3
Vievo u stitu Prumer 7.8
1,2 m nad zemi <1 5172 <04 vapenna malta
<1 §1/2 <04
<1 51/2 <04
<1 §1/2 <04
<1 §1/2 <04
<1 §1/2 <04
Pramér <04
PZO 7 5171 20,1 cihelné zdivo
suteren 8 511 222 zZ pinych cihel
7 511 201
Obvodova sténa 7 s11 201 mimneé vihké
smérem do ulice 6 511 17,7 (vihkost cca 8,5%)
Dejviske u narozi 5 511 14,9
s ulici Bubeneéskou Pramér 19,2
cca 1,5 m nad zemi 12 5172 >2 9 vapenocementova malta
13 5112 »29
10 §1/2 >2.9
14 §1/2 >2 9
12 §1/2 »2.9
10 5112 »29
Pramér >2 9
POZNAMKA : Podle CSN 73 1373 jsou pevnosti odvozené pomoci obecného

kalibracniho vztahu stanoveny "s nezarucenou presnosti”
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Pokracovani:
[OZNACENI UDAJ/POC.UDERU PEVNOST POZNAMKA
MERENEHO MISTA TVRDOMERU V TLAKU [MPa]
PZ7 3 3171 6,3 cihelné zdivo
1.NP 6 S1/1 17,7 z plnych cihel
4 S1/1 11,4
Stredni podélna 4 S1/1 11,4 suche
sténa (rovnobézna 5 g1/ 14,9 (vihkost cca 3,0%)
s Dejvickou ul) 6 s1/1 17,7
Vpravo Pramér 13,2
0.3 m nad zemi <1 512 <04 vapenna malta
<1 s51/2 <04 vihke
<1 s51/2 <04
<1 s1/2 <04
<1 51/2 <04
<1 51/2 <04
Pramér <04
FZ3 5 S1/1 14,9 cihelné zdivo
1.NP 4 S1/1 11,4 Z plnych cihel
6 S1/1 17,7
Stfedni podélna 4 51/1 11,4 suche
sténa (rovnobé&zna 4 511 11,4 (vihkost cca 2,2%)
s Bubenetskou ul) 6 S1/1 17,7
v prostoru schodisté Pramér 141
0.4 m nad zemi <1 31/2 <04 vapenna malta
<1 51/2 <04
<1 51/2 <04
<1 51/2 <04
<1 s51/2 <04
<1 s51/2 <04
Promér <04

POZNAMEKA :

Podle CSN 73 1373 jsou pevnosti odvozené pomoci obecného

kalibracniho vztahu stanoveny "s nezarucenou presnosti”
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Vysledky orienta¢niho méieni tvrdosti kamene
metodou Schmidtova sklerometru

MCT spol. s r.o., Prazska 16, 102 21 Praha 10 - Hostivar, tel./fax 271 750 448

MEREN| PEVNOSTI KAMENE VE ZDIVU

Schmidtav sklerometr typ N30, vyr. ¢. 153 756

OBJEKT :

Dejvicka 4, Praha 6

suteren

DATUM ZKOUSKY :  4.4.2012

Sonda : PZ?2 PZ3 PZ4
Prvek : kamen kamen kamen
Smér zkouseni : > > >
Udaj : 52 46 42
sklerometru 46 42 44
57 50 32
48 48 36
a2 47 38
55 <5 40
50 54 37
58 50 37
Primér : 52,3 490 38,3
Max. udaj : OK OK OK
Min. udaj : OK OK OK
Rbe [MPa] : 63 <T§ 37
alfa_t: 0,9 0,9 0,9
alfa_w : 1 1 1
alfa : 1 1 1
Rb [MPa] : 56,7 51,3 33,3
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STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM DOMU

Dejvicka 4, Praha 6 - Dejvice

PRILOHA 5- VYSLEDKY MERENi TVRDOSTI BETONU
METODOU SCHMIDTOVA SKLEROMETRU

Priloha 5 — Stavebné technicky prdzkum domu Dejvicka 4, Praha 6

Stranka 1


mailto:info@mct-rr.cz

MCT-RR spol. s r.0., Prazska 16, 102 21 Praha 10 - Hostivaf, CR, e-mail : info@mct-rr.cz

MERENI PEVNOSTI BETONU
Schmidttv sklerometr typ N30, wr. £. 153 756

OBJEKT : Dejvicka 4, Praha 6

DATUM ZKOUSKY -
DATUM VYR. BETONU -
STARI BETONU :

POLOHA ZKUSEBNICH MIST :

04.04.12
neudano
= 360

dni

7B tramy na schoditi

Sonda : T1 T3 T4 T5
Prvek : beton.vyplii ZB tram ZB tram ZB tram
Smér zkouseni : A A > »>
Udaj : 24 32 34 30
sklerometru 32 KN 30 32
30 24 34 31
27 28 31 35
26 32 26 34
27 33 28 30
28 27 27 30
30 24 29 32
26 28 30 33
26 27 29 31
Primér : 276 28,6 298 31,8
Max. udaj : OK OK OK OK
Min. udaj : OK OK OK OK
Rbe [MPa] : <14 14 24 26
alfa_t - 0,9 09 0,9 09
alfa_w : 1 1 1 1
alfa 1 1 1 1
Rb [MPa] : 12,6 2186 234
Poznamka : Hodnoty pevnosti odvozené z vysledk( nedestruktivnich zkouSek

pomoci obecnych kalibragnich vztahtl jsou s nezaru¢enou presnosti.
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STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM DOMU

Dejvicka 4, Praha 6 - Degjvice

PRILOHA 6 - FOTODOKUMENTACE

FOTO 1: Celkovy pohled na dam.
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FOTO 3: Trhlinav klenbé v nosné sténé ve sklepé je Sroka 10 mm..
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FOTO 4: Trhlina o Si¥ce 1,8 mm v klenbé& v nosné sténé.

FOTO 5: Trhlina v p¥ié¢ce u obvodové stény.
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FOTO 6: Trhlinav nadprazi okna v obvodové sténé.

FOTO 7: Vnitini nosna sténa ve 4. NP je vihka v disledku prilehlého svétliku.
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FOTO 8: Vnitini nosna sténave 3. NP jemokra. Tato sténa lezi pod arovni dna
nedalekého svétliku.

FOTO 9: Sonda PZ 1. Zdivo z plnych cihel je znaéné vihké.
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FOTO 10: Beton v sondé T 3 je poérovity, Spatné zhutnény.

FOTO 11: Sonda T 4. VyztuZ je §patné uloZena, pruty leZi blizko u sebe.
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FOTO 12: Sonda S 1. Zhlavi stropniho tramu a zaklop jsou napadeny
dievokaznymi skadci.

FOTO 13: Rozpadajici se dievo ze zhlavi tramu v sondé S 1.
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FOTO 15: Stropni tram v sondé S 2 byl jiZ diive zesilovan p¥ilozkou.

Priloha 6 — Stavebné technicky prdzkum domu Dejvicka 4, Praha 6 Stranka 8


mailto:info@mct-rr.cz

MCT-RR spol. s r.0., Prazska 16, 102 21 Praha 10 - Hostivaf, CR, e-mail : info@mct-rr.cz

FOTO 16 : Detail rozpadlého dieva stropniho tramu v sondé S 2.

FOTO 17: Sonda S 3 u vnitini nosné stény.
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FOTO 18: Zdéna pricka v sondé S 3 je zaloZzena na | 280 poloZzeném
volné na stfedni nosné sténé. Pri¢ka je utrzena.

FOTO 19: Stropni trdm ze sondy S 3 na stiedni sténé konéi,
sprotilehlym tramem je spojen kramli a vazacim dréatem.
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FOTO 21: Stropni trdm v sondé S5 je uloZen na obvodové sténé
pouze v délce 70 mm.
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FOTO 22 : Priazkum hloubky napadeni direva vyvrtem v sondé K 1.

FOTO 23 : Stiedni lat’ poskozenéa direvokaznymi Skiidci. Na lati jsou vidét zbytky
starého, hygroskopického protipozarniho natéru.
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FOTO 24 : Zesilovani odabenych mist pritluéenim prkének na soupku krovu.
Cely krov byl zi*efmé demontovan ze star§i stiechy a zde pouZit podruhé.

FOTO 25 : Uvolnéna vzpéra doupku v krovu.

Priloha 6 — Stavebné technicky prdzkum domu Dejvicka 4, Praha 6 Stranka 13


mailto:info@mct-rr.cz

MCT-RR spol. s r.0., Prazska 16, 102 21 Praha 10 - Hostivaf, CR, e-mail : info@mct-rr.cz

FOTO 22 : Sloupky na puadé stoji §kmo, horni strana
jeocca 100 mm bliz ke sténé vestavéné mistnosti.

FOTO 23 : Pozednice v naroZi nad obvodovymi sténami smérem do ulice ngjsou
spojeny. Vlozeny tramek vypadl.
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